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wrapped wooden profiles

Detage Deger Kater:-

Degerli MUsterimiz;

SUpurgelik tercihinizde bizi sectiginiz icin tesekkir ederiz. Uretimini yapmis oldugumuz bu Urndn size en
iyi hizmeti sunmasi icin bu kilavuzun tamamini GrinG kullanmadan énce dikkatlice okuyunuz ve saklayiniz.
Kullanim kilavuzunda belirtilen tUm bilgi ve uyarilari dikkate alarak talimatlara uyunuz.

UrlnUn0zu teslim alirken, ambalajini mutlaka kontrol ediniz, ambalajda darbe, yirtilma veya islanma varsa
teslim aldiginiz kisiye bildiriniz.

MDF HAKKINDA

Adac basll basina dinamik yapiya sahip bir malzeme olup, yongalanip MDF levha haline geldikten sonra
farkli bir yapiya dénlismektedir. Tane yapisi nedeni ile nem artisi ile boyutsal degdisim arasinda yakin bir
baglanti vardir.

MDF plakalar, Gretim sirasinda kurutmadan c¢ikan lif tanecikleri %1’ yakin bir nem miktarina sahipken, daha
sonra stoklama sahasindaki ortam nemi ile nem miktari belli bir seviyeye ¢ikmaktadir. Mevsim ve cografi
degisikliklere baglh olarak dengelenmis nem orani % 7-12 arasi bir degerde olmasi beklenmektedir. Bu deger
Turkiye sartlarinda normal yasam ortamlarinda MDF UrUnlerinin sahip olacadi ortalama nem degeri ile
aynidir.

SUPURGELIK HAKKINDA

SUpUrgelik, ana Gretim malzemesi MDF olup istege bagli olarak dogal masif agac, aluminyum veya plastikten
de Uretililebilentst ylzeyi farkh folyo cinsleriyle kaplanmis dekoratif profillerdir. Bu folyolar Finish Foil, PVC,
Laminant Folyo, Dogal kaplama vb. Olarak cesitlendirilebilir. Duvar diplerindeki déseme, siva, al¢i ve boya
kusurlarini kapatarak zeminin kusursuz gérinmesini saglamakla birlikte fiziksel darbelerin duvarlara zarar
vermesini de énler.

Hali, laminat parke, masif parkelere uygun olarak Uretimi yapilan stpUrgeligin Modema blnyesinde 200’den
fazla model bulundurmakta ve strekli sektértiindeki yenilikleri takip ederek kendini yenilemektedir.

GEVRE BILINCI

Modema, cevresel kirlenmenin dnlenmesi amaci ile ISO 14001-2015 cevre ydnetim sistemini uygulayip bu
konuda cikariimis yasal sartlarin uygun olarak anlasiimasini, ayrica sorumluluk bilincini gelistirmeye, cevreyi
koruma bilincini arttirmaya ve duyarli olmaya tesvik etmektedir.

Bu Urtn dogaya zarar
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Detage Deger Kater:-

1. HAZIRLIK

SUpUrgeliklerin montaj sahasi temiz ve kuru olmalidir.

Ortam nemini artiracak ( boya , duvar kagidi vb.) islemler sUpUrgelik montaji dncesi bitirilmelidir.
Ayrica déseme Oncesi, ddéseme aninda ve takibindeki islemlerde montaj alanindaki ortamin ayni
iklimsel sartlarda olmasina ézen gdsterilmelidir.

Ayrica montaj alani havalandirilarak betonun ortama verdigi nem uzaklastirilmalidir. E§er odayi
iIsitarak duvar nemini azaltma metoduna gidilirse, isinan betonun prizlenme hizi artabilir. Bununla
birlikte ortami isitirken pencereler kapal oldugunda ortam neminin arttigi gérulecektir. Sonug olarak
sUpuUrgeliklerde uzama veya duvardan ayrilma problemi olusacaktir.

Gerekli nem dengeleme sureleri (5-10 glin) dikkate alinarak montaj yapildiginda carpilma ve asiri
uzama problemleri yasanmayacaktir.

Direk glnes 1sigina maruz kalan sUpurgeliklerde deformansyonlar meydana gelebilir. Bu
deformasyonlardan kacinmak i¢cin gdélge bir alanda muhafaza edilmeli veya benzeri &nlemlerle
alinmalidir.

SUpdurgeliklerin montaj islemine baslamadan énce montaj sahasindaki duvarlardaki egrilikler kontrol
edilmeli, eger egrilikler var ise giderilmelidir.

SUpurgelikler montaj isleminden 6nce duvar &lcllerine gdre ebatlanmali kullanilabilir duruma
getirilmelidir. Duvarda mevcut kdselere gore stplrgelikler testereler ile 45 2 acilar ile kesilerek gdnye
birlestirme icin hazirlanmalidir.

Son olarak montajin yapilabilmesi icin gerekli olan montaj yapistiricisi , havali ¢ivi tabancasi ve
malzemeleri veya klips/aski aparatlari tedarik edilmelidir.

2. MONTAJ

Montaj yapistirici ile yapiliyor ise;

SUpurgelik, arka yulzeyi yukari gelecek sekilde zemine yatirilmali ve kullanilacak yapistirici MDF
ylzeye uygulanmalidir.

SUpUrgelik duvara paralel olusturacak bicimde yaklastirilarak nazikce duvara bastiriimalidir.
Duvara bastirildiginda yapistiricinin disari tasmamasi icin miktarina dikkat edilmelidir.

Eger stUpUrgelik belli bir aciya sahip ise yapistirici sadece duvar ile temas eden bdlgeye uygulanmalidir
ve usta duvara sUpUrgeligi sabitlerken bu aciyr korumalidir.

Montaj civi ile yapiliyor ise;
Cekicle cakilan klasik civi yerine, hava tabancasiyla ¢cakilan kli¢clk basli (brad) ¢ivi tavsiye edilmektedir.

SUpUrgeligin Ust kenari duvara temas edecek sekilde bastirilmall, duvara temas eden ylizey hizasindan
civiler cakilmalidir , eger acili stpuUrgelik ise acisi yapistirma esnasinda mutlaka korunmalidir.

Kullanilan tabanca civisinin modeli, uzunlugu, kalinligi ve civilerin birbirleri arasindaki mesafe,
sUpUrgeligin modeli ve duvarin durumuna gore usta tarafindan belirlenmelidir.

Bu Urtn dogaya zarar

O
o> vermeden dretimitir



IMODEMA

wrapped wooden profiles

Detags Deger Katar--

Montaj klips /aski aparati ile yapiliyor ise;

* Klips veya aski aparati duvara sabitlenmeden dénce sUpurgelik arka ylzeyi yukari gelecek sekilde
zemine yatirilmali aski / klips aparati &dncelikle stipurgelige gecici olarak monte edilmelidir.

* Montaj ustasi, askl aparati ile stUpUrgeligin alt kisminda kalan boslugun &lctsinU alarak; askilarin
duvara montaji sirasinda &l¢ct almak icin kullanabilecedi yardimci aparat olusturmalidir. (¢cita, lata,
takoz, plastik parca vb.)

» Yardimci aparat ile hizalanarak klips / aski aparati civi veya vida yardimiyla duvara monte edilmelidir.
* Montaji biten aski aparati Uzerine stUpUrgelik dengeli bir sekilde yerlestirilir.
*Aski aparati ve klips, aksi belirtilmedikce uygun modellerde Modema tarafindan tedarik edilir.
3. KULLANIM ve TEMIZLIK
* Montaj sahasinda slpUrgelik montaji 6dncesi tim montaj (kapi, cam parke vb.) ve boya bakim ve

onarim islemlerinin minimum 1 hafta énceden bitmis olmasi gerekmektedir. Aski halde ki durumlarda
olusacak problemler Modema tarafindan kabul edilmemektedir.

Koltuk, gardrop ve masa ayagdi gibi mobilyalarin sUplrgelige zarar vermemesi icin arasinda 1-2 cm
bosluk birakilmalidir.

* Eger stplrgelik dosenmis bir alanda duvara boya islemi yapilacaksa hafif yapiskan kagit maske bandi
ile korunmalidir. Boya islemi sonrasi bant hafif sekilde cekerek sékilmeli kesinlikle Uzerinde
bekletilmemeli, ayni gin sékudlmelidir.

e Temizlik esnasinda elektrikli stpilrge ile tozu alindiktan sonra hafif nemli bez ile temizlenmelidir.
Temizligi ahsap temizlik malzemeleri ile yapmaniz onerilir. Aksi takdirde asiri nemden dolayi
sUpulrgelikte deformasyonlar meydana gelebilir.

Boya islemi sonrasi olusan lekeler; tiner, camasir suyu, toz deterjan gibi kimyasal malzemelerle
temizlenmemelidir. Ayrica bulasik slngeri, bulasik teli, zimpara gibi temizlik esyalari ile kazima,
sUpulrgelik Gzerinde ciddi deformasyona sebebiyet vermektedir. Hafif nemli asindirici olmayan bir
bez ile hafif bastirarak temizlik yapilmalidir.

*Bu islemlerin boyama isleminin akabinde yapilmasi tavsiye edilir. Aksi halde sipiirgelik Gizerinde
kuruyan boyanin cikariimasiicin herhangi bir tavsiyemiz yoktur. Yukarida belirtilen sartlar uyulmadigi
takdirde olusacak deformasyonlar MODEMA garanti kapsamina girmez.

Bu Urtn dogaya zarar

O
o> vermeden dretimitir



